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Chemical acomposition % ( Kemicna analiza % )
W.Nr. AlSI = Si Mn Cr Mo Ni vV w
1.2080 D3 2,05 0,25 0,30 11,50
1.2379 D2 1,55 0,25 0,30 11,50 0,70 1,00
1.2842 02 0,90 0,25 2,00 0,35 0,10
1.2357 S7 0,35 0,60 0,65 3,30 1,90 0,15
1.2360 0,50 1,05 0,45 8,00 1,50 1,40
1.2362 0,62 1,10 0,40 5,20 1,15 0,30
1.2363 A2 1,00 0,30 0,55 5,20 1,05 0,20
1.2510 01 0,95 0,25 1,10 0,60 0,10 0,60
1.2550 S1 0,60 0,85 0,30 1,05 0,15 1,95
1.2631 0,50 0,90 0,60 8,50 1,20 1,20
1.2746 0,45 0,25 0,70 1,50 0,79 4,00 0,50
1.2767 0,45 0,25 0,30 1,35 0,25 4,00
1.2358 0,60 0,35 0,80 4,50 0,50 0,25
HOT WORH TOOL STEEL
Chemical acomposition % ( Kemiéna analiza % )
W.Nr. AlSI C Si Mn Cr Mo Ni V W Co
1.2343 H11l 0,38 1,00 0,40 5,10 1,25 0,40
1.2344 H13 0,40 1,05 0,40 55 1=l 1,00
1.2345 0,50 0,95 0,30 5,00 1535 0,90
1.2365 H10 0,32 0,25 0,30 205 2,80 0,55
1.2367 0,38 0,4 0,40 S 3 0,50
1.2581 H21 0,32 0,25 0,30 2,8 0,40 9,00
1.2714 0,55 0,25 0,75 1,10 0,50 1,70 0,10
1.2885 H10A 0,39 0,30 0,35 2,90 2,80 0,65 2,90
Chemical acomposition % ( Kemicna analiza % )
W.Nr. EN/AISI = Si Mn Cr Mo Ni v Others
1.1730 CASE 0,45 0,30 0,70
1.2162 [20MnCr5 0,20 0,30 1,25 i
1.2311 P20 0,40 0,30 1,50 1,90 0,20 max 0,035
1.2312 P20+S 0,40 0,30 1,50 1,90 0,20 S 0050-0,100
1.2738 P20 +Ni 0,40 0,30 1,50 1,90 0,20 1,00 50,070
1.2738 HH | P20+NiHH 0,28 0,30 1,60 1,40 0,50 1,10 0,12
1.2316 0,38 max.1,00 max.1,00 16,00 1,15 max.1,0
1.2083 420 0.39 max.1,00 max.1,00 13.50
1.2085 0,35 max.1,00 max.1,00 16,00 50,070
1.2767 0,45 0,25 0,30 1,35 0,25 4,00
1.4125 440C 1,05 0,50 0,50 17,00 0,50
1.4122 440A 0,39 max.1,0 max.1,50 17,00 max1,0




HIGH SPEED STEEL

Chemical acomposition % ( Kemi¢na analiza % )
W.Nr. AlSI G Si Mn Cr Mo Ni V W Co
1.3343 M2 0,90 4,10 5,00 1,90 6,40
1.3346 M1 0,82 3,80 8,60 1,10 1,70
1.3243 M35 0,92 4,10 5,00 1,90 6,40 4,80
1.3247 Maz2 1,10 3,90 9,30 1,20 1,50 8,00
1.3355 i 0,75 4,10 1,10 18,00
ALLOYED STEEL
Chemical acomposition % ( Kemic¢na analiza % )
W.NR. DIN/EN C Si Mn Cr Mo Ni V Others
1.1191 CK45 0,45 0,30 0,70
1.7131 16MnCR5 0,17 max.0,40 1,15 0,95
1.7225 42CRMO4 0,42 max.0,40 0,65 1,05 0,20
1.6582 34CrNiMo6 0,34 max.0,40 0,65 1,50 0,20 1,50
1.6580 30CrNiMO08 0,30 max.0,40 0,45 2,00 0,40 2,00
1.8159 50Crv4 0,42 max.0,40 0,90 1,05 0,20
1.7102 54CRSI6 0,54 1,40 0,65 0,65
1.0913 50Mn7 0,50 max.0,40 1,80
1.3401 X120Mn12 1,20 0,40 12,50 max.1,50
SPECIAL STEEL
Chemical acomposition % ( Kemicna analiza % )
W.Nr. AlSI 5 Si Mn Cr Mo Ni Vv Others
1.4021 420 0,21 0,35 0,500 13,00
1.4034 420 0,46 max.1,0 max.1,0 13,50
1.4057 431 0,18 0,40 0,60 16,00 2,30
1.4125 440C 1,05 0,50 0,50 17,00 0,50
1.4112 4408 0,90 max.1,00 max.1,00 18,00 1,15 0,10
1.4122 440A 0,39 max.1,0 max.1,50 17,00 max1,0
1.4006 410 0,12 max.1,0 max.1,50 12,50 max.0,75
1.4903 F91 0,10 0,35 0,45 9,00 1,00 0,20
1.4913 0,20 max.0,50 0,65 10,75 0,65 0,40 0,20
1.4923 0,20 0,30 0,50 11,30 0,90 0,60 0,30
1.4938 0,11 0,18 0,70 1175 1,75 2,50 0,33
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KOOZ Materials d.o.o.
Prezihova ulica 3
2390 Ravne na Koroskem
Slovenia
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tel.: +386 (0) 51 313 500
e-mail: info@kooz.si

www: www.kooz.si
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